NYBROGRUS %

Entreprendr:
Objekt:
Leverantor:

Produkt: Barlager 0/32 mm

ANALYS AV BARLAGERGRUS 0-31,5 mm

Provt.datum: 20250922 Lab Provnr:
Markning: S1

Provtagn.plats: Runtorp

Provtagare: PA

2004338

Analysresultat:

100,0

Granskurvor barlager till belagda vagar enligt TDOK 2013:0530

90,0

— Provresultat
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700 ° Enligt egen deklaration SS EN 13242
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Passerande mangd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm 0,425mm 025mm O05mm 1.0mm 20mm 40mm 56mm 80mm 11,2mm

3,9 5,2 7,3 10,3 14,3 19,3 25,6 30,3 37,0 46,5 61,5 81,3 97,9 100,0

AB Nybrogrus 2025-09-24

Underskrift:

16,0mm 224 mm 31,5mm 450 mm 63,0 mm 90,0 mm

100,0 100,0




